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SWIADECTWO BADAN Nr BW/1115/06

Przedmiot badan

HED o) Szyby zespolone jednokomorowe o budowie
4Float/16/4ClimaGuard Premium 1,0 z argonem, dostarczone
przez Przedsigbiorstwo VITRO-TERM Maigorzata Kasprzyk

Zleceniodawca
Przedsiebiorstwo ,,VITRO-TERM”
Matgorzata Kasprzyk
60 - 167 Poznan, ul. Wolczynska 51

; ’ Okreslenie wspotczynnika przenikania
Rodzaj badan ciepta "U" wg norm: PN-EN 674; 1999
"Szklo w budownictwie. Okreslenie wspéiczynnika
przenikania ciepta “U”. Metoda ostonigtej plyty grzejnej”.

Orzeczenie Badane szyby zespolone o budowie

lub wynik 4Float/16/4ClimaGuard Premium 1,0 z argonem,
w przestrzeni miedzyszybowej posiadajg
wspéiczynnik przenikania ciepta U=1,0W/m”.K

Podstawa orzeczenia: Raport z Badania Nr 029.FW.06.AK z 15.03.2006 r.
Odpowiedzialny
za ba%n@r k Dzialu
Budmt Wyrojéw Szklanych
mgr inz. Tadeusz Tarczon i s;ma'ile‘am‘“'
7 3r.@iSCOWege
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Krakow, dnia \ 15.03.2006 r.
Swiadectwo wazne do 15.03.2008 r. inz. W .bd




